
ABSTRAK 

Beton serat adalah beton yang dalam pembuatannya ditambahkan serat 
kedalamnya. Tuj uannya untuk meningkatkan kuat lentur beton agar tahan terhadap gaya 
lentur yang diakibatkan pengaruh iklim, temperatur dan perubahan cuaca yang dialami 
oleh permukaan yang luas. Pasir silika adalah jenis pasir yang memiliki banyak manfaat 
untuk kehidupan manusia. Pada penelitian terdahulu pasir silica dapat mendambah kuat 
tekan dari beton. pasir silika mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, 
Al2O3, TiO2, CaO, MgO, clan K2O Serabut kelapa adalah bahan berserat dengan 
ketebalan sekitar 5 cm, merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Serat yang dapat 
diekstrasi diperoleh 40% serabut berbulu dan 60% serat matras .. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruhnya penggunaan variasi komposisi serat kelapa 
dengan variasi yaitu l %, 2%, 3% serat kelapa terhadap beton pasir silica dengan 
persentase 15% dan 30% terhadap pasir bangka. Serta variasi ukuran serat kelapa 0,5 
cm dan 2cm.Untuk mengetahui korelasi antara pengaruh besarnya kandungan Si0 
pada campuran beton kami menggunakan pasir silica dengan kadar (SiO>90%) dan 
pasir Bangka yang terkenal dengan kadar silica nya yang tinggi. Hasil yang didapatkan 
pengujian kuat tekan beton yang dilakukan dengan menggunakan campuran antara pasir 
silica,serat kelapa dan pasir Bangka pada pengujian 28 hari menunjukan adanya 
hubungan antara besarnya kadar (Si0, SiO2>30%) dapat menambah kuat tekan dari 
beton dari penelitian didapatkan basil tertinggi pada variasi beton 30% Pasir Silika dan 
70% Pasir Bangka persentase serat terhadap semen 2% ukuran 0,5cm 
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